
Dimensions 
20,5 x 140 mm (épaisseur x largeur) 

Choix Se référer aux images au verso      
CLASSIC 
Il possède un aspect uniforme montrant quelques variations dans la structure et la couleur des frises. Présence de petits nœuds sains et 
grappes de nœuds. Présence de quelques gerces mineures et d’aubier. Pores mineurs à certains endroits.

HARMONY 
Il possède un aspect naturel montrant quelques variations dans la structure et la couleur des frises. Présence de nœuds sains de taille 
moyenne sur toute la surface. Présence de nœuds sur les frises et grappes de nœuds. Présence de gerces, d’aubier et d’entre-écorce. 
Pores mineurs sur la surface du bois. Les nœuds et autres défauts sont traités en usine avec un mastic coloré.

VARIATION 
l possède un aspect rustique montrant de nettes variations dans la structure et la couleur des frises. Présence de nœuds sains et de trous de 
nœuds ouverts sur toute la surface. Présence de nœuds moyens. Présence de nœuds sur les frises et grappes de nœuds. Présence de gerces, 
d’aubier, de moelle et d’entre-écorce. Pore sur la surface du bois. Les nœuds et autres défauts sont traités en usine avec un mastic coloré.

A propos du parquet 
Le chêne est une essence de bois dur caractérisée par sa résistance et donc très adaptée aux parquets. Le bois a une lueur dorée chaude, 
une structure de grain intéressante et, avec le temps, le vieillissement naturel donne au bois un aspect authentique.

Les parquets massifs Junckers sont produits et classés selon les normes EN 13226, EN 14342 et les propres standards Junckers. 

Les parquets sont produits exclusivement en bois massif et les photographies illustrent la couleur, les nœuds et le grain caractéristiques 
de l’essence de bois et de son classement. 

Chaque photographie montre l’apparence approximative du classement. Il est normal de voir des variations dans l’apparence entre les 
lames et entre des parquets produits et installés à des époques différentes.

Jusqu’à 5% des lames peuvent contenir des aspects du classement voisin. 

Les lames de parquets massifs peuvent se ternir un peu et changer légèrement de couleur avec le temps, particulièrement sous l’action des UV. 
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EG NORDIC PARKET VARIATION
Denne sortering har et rustikt udseende med meget udtalt farve- og strukturvariation mellem de enkelte stave. En del små og store knaster samt 
fine revner forekommer. Kitning af knaster og huller foretages i videst mulig omfang fra fabrik med ensfarvet kit.

Harmony

Classic

La couleur d’un parquet m
assif peut varier de la couleur présentée sur cette fiche de classem

ent. Ceci est dû au fait qu’il est très difficile de reproduire les couleurs naturelles sur papier. 
Junckers décline toute responsabilité en cas de divergence et nous recom

m
andons toujours de com
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ander un échantillon physique avant de passer une com

m
ande. Variation
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